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Swiadectwo odbioru 3.1 Nr

/

Spélka z o.0.
ul. Sobieskiego 24 Inspection certificate 3.1
41-300 Dabrowa Gérnicza Abnahmepriifzeugnis 3.1
Certificat de réception 3.1,  CBuaeTenscTBO NpHeMkH 3.1 PN-EN 10204
A% Zamawiajacy
Ordered by - Besteller
A% Adres wysyltkowy
Address - Versandadresse
A7 Nr i data zaméwienia klienta Al Zlecenie BO3 Wykonano wg norm
Order No and date Manuf. Order No Produced accoring to
Nr und Datum der Bestellung Auftrag Nr Herestellt gemi Norm
B0l Przedmiot i wykonanie P . 2 5 & At
Item and specification (Heat and mechanical | Wymiar lub rysunek Gatunek Wytop Sztuk Wiazki
treatement etc.) Dimension or drawing Steel grade Heat Pieces Bundles kg
Gegenstand und Ausfuhrung (therm und Abmessung oder Zeichnung Giite Schmelze Stiick Biinde
mechan. Bearbeitung usw.)
BO6
B15
€ 1. SKLAD CHEMICZNY - CHEMICAL COMPOSITION - CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG %
B02 Wytop C Mn Si P S Cu Cr Ni Mo Vv Sn As Ti
Heat
Schmelze
Al Al met Nb N H: 02 Cev[%] | Ceq(%) | X [%)
Analiza kontrolna Control analysis Stiickanalyse
C Mn Si P S Cu Cr Ni Mo Vv Sn As Ti
Al Al met Nb N H; 02 Cev[%] | Ceq[%] | X [%]
P51 2. BADANIA MECHANICZNE - MECHANICAL TEST - MECHANISCHE UNTERSUCHUNGEN
€00 c1l c12 [§E] Cid €03 C31
Udarnos$é —temp. °C
Préba Nr Re Rm A.. Z Impact test probe Twardos¢
Tess No | [MPal | [MPa] (%) [%] Middle value, Mittelwert Hardness
Probe Nr e KY a KU o KCU2 [0 KCV co  KCU Ham?
2]} n [Jfem’] [J/em®) [J/em’] (HB]

= 3. BADANIA TECHNOLOGICZNE - TECHNOLOGICAL TESTS - TECHNOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN

D53

4. BADANIA METALOGRAFICZNE - METALLOGRAPHIC TESTS - METALLOGRAPHISCHE UNTERSUCHUNGEN

e Wytop 2 Zanieczyszczenia niemetaliczne pss Struktura
Heat Nometallic Impurities Structure
Schmelze Nichtmetallische Verunreinigungen Struktur

DO

Powierzchnig i wymiary zbadano przez wydz. prod. w 100%, Surface and dimension tested by Dept. at 100%, Oberflache und Abmessungen gepriift von Prod. Abt. zu 100%

201

Deklarujeny, Ze wykonany wyréb jest zgodny z warunkami potwierdzenia zaméwienia.
Wir bestitigen, dass der Auftrag gemil der Auftragsbestitigunsbedingungen gef ertig ist.

We declare that the final product comply with the order confirmation.

™! Material oznaczono Material marked Das Material wurde gekennzeichnet

D56

Material nie jest radioaktywny
Das Material weist keine Radioaktiv itat The material has not displayed any radiation

BIS

1204

Kontrola Jakosci

Control of Manufacture

Fertigungskontrolle

Data:




